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Laurent Crouzeix,Yves Davila,Bernard Douchin,Francis Collombet,Y.-H. Grunevald
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	Embedded fiber Bragg gratings in photonic crystal fiber for cure cycle monitoring of carbon fiber-reinforced polymer materials
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	Quantification of sources of variability in CRFP plates cured in autoclave
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Francis Collombet,Laurent Crouzeix,Y.-H. Grunevald,H. Zeng,Yves Davilaet al.
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SEICO12 - Sampe Europe 33rd International Technical Conference & Forum, Paris (France), 2012, Paris, France. pp.262-291
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European Workshop on the use of Optical Fibres for monitoring Composites manufacturing process, Toulouse (France), 28-29 nov., 2012, Toulouse, France
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	Etude de la qualité d'usinage lors du perçage d'un multi-matériau de type CFRP/Aluminium
Redouane Zitoune,Belkacem S. Elam Bouacif,Francis Collombet,Vijayan Krishnaraj,Ondrej Zindulkaet al.
17èmes Journées Nationales sur les Composites (JNC17), Jun 2011, Poitiers-Futuroscope, France. pp.101
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	Comportement d'une réparation en escalier obtenue par Jet d'Eau Abrasif
Laurent Crouzeix,François Cénac,Francis Collombet,Redouane Zitoune,Yves-Henri Grunevaldet al.
17èmes Journées Nationales sur les Composites (JNC17), Jun 2011, Poitiers-Futuroscope, France. pp.170
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	Usinage des Composites par Jet d'eau Abrasif
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17èmes Journées Nationales sur les Composites (JNC17), Jun 2011, Poitiers-Futuroscope, France. pp.163
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	Study of the parameters variability of monitoring patch used in composites instrumentation
M. Torres,Bernard Douchin,Francis Collombet,Laurent Crouzeix,Y.-H. Grunevaldet al.
16th ICCS, International Conference on Composite Structures, Porto, Portugal., 2011, Porto, Portugal
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	Valeur ajoutée d'une encapsulation de capteurs silicium pour l'instrumentation à coeur des structures composites
Mauricio Torres,Bernard Douchin,Francis Collombet,Laurent Crouzeix,Yves-Henri Grunevaldet al.
17èmes Journées Nationales sur les Composites (JNC17), Jun 2011, Poitiers-Futuroscope, France. pp.19
Communication dans un congrès
hal-00597883v1

	Etude numérique de la diffusion d'humidité dans les matériaux composites instrumentés par des fibres optiques à réseaux de Bragg
J. Fajoui,M. Mulle,Sylvain Fréour,Frédéric Jacquemin,Francis Collombet
17èmes Journées Nationales sur les Composites (JNC17), Jun 2011, Poitiers-Futuroscope, France. pp.61
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	Mechanical performance of composite structures with embedded silica sensors: concept of monitoring patch
M. Torres,Laurent Crouzeix,Francis Collombet,Bernard Douchin,Y.-H. Grunevald
the 14th ECCM, European Conference on Composite Materials, Budapest, Hungary., 2010, Budapest, Hungary
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	Strain field characterization of filament winding pattern at ±55° using numerical image correlation
M. Torres,Laurent Crouzeix,Bernard Douchin,Francis Collombet,H. Hernandez-Morenoet al.
the 17th ICCM, International Conference on Composite Materials, Edinburgh, Scotland., 2009, Edinburgh, United Kingdom
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	Identification de lois d'endommagement anisotrope à partir de mesures de champs de déplacements
Laurent Crouzeix,Jean-Noël Périé,Francis Collombet,Bernard Douchin
9e Colloque national en calcul des structures, CSMA, May 2009, Giens, France. pp.213-218
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	Mesures à coeur par réseaux de Bragg pour caractériser la diffusion d'humidité dans les composites = Characterising moisture diffusion in composites using embedded fiber Bragg gratings
Matthieu Mulle,Francis Collombet
JNC16, Jun 2009, Toulouse, France. 8 p
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	Respect de l'intégrité dans l'usinage non-débouchant par jet d'eau abrasif de matériaux composites = Material integrity maintain while milling composite using abrasive water jet
François Cénac,Francis Collombet,Redouane Zitoune,Michel Déléris
JNC16, Jun 2009, Toulouse, France. 6 p
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	Intégrité et durée de vie de moules en HexTOOL™ = Integrity and life cycle of HexTOOL™ composite molds
Yves-Henri Grunevald,Francis Collombet
JNC16, Jun 2009, Toulouse, France. 8 p
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	Etude comparée de la rupture d'éprouvettes trouées par perçage et par moulage = Comparison of composite specimen fracture with drilled and moulded holes
Redouane Zitoune,Francis Collombet,T. Tamine,Laurent Crouzeix,Y.H. Grunevald
JNC16, Jun 2009, Toulouse, France. 8 p
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	Caractérisation mécanique et thermomécanique d'un stratifié Jute/époxy = Mechanical and thermomechanical characterization of jute/epoxy laminate
Abdallah Mir,Redouane Zitoune,Francis Collombet,Boudjema Bezzazi
JNC 16, Jun 2009, Toulouse, France. 10 p
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	Utilisation de la Corrélation d'Images Numériques et de la Méthode de l'Ecart à l'éQuilibre pour la caractérisation mécanique de tubes obtenus par enroulement filamentaire = On the use of Digital Image Correlation and Equilibrium Gap Method for mechanical characterization of filament winding pipes
Laurent Crouzeix,Jean-Noël Périé,M. Torres,Bernard Douchin,Francis Collombetet al.
JNC16, Jun 2009, Toulouse, France. 8 p
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	Apport économique des évaluateurs technologiques multi-instrumentés sur l'ensemble du cycle de développement d'un avion commercial multi-matériaux à base composite = Economical value added of Multi Instrumented Technological Evaluators for the development of composite civil aircraft
Francis Collombet,Yves-Henri Grunevald,Redouane Zitoune,Matthieu Mulle
JNC16, Jun 2009, Toulouse, France. 9 p
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	Assessment of the winding pattern effects on the behaviour of filament wound pipes by using full field measurements and the equilibrium gap method
Laurent Crouzeix,M Torres,Bernard Douchin,Jean-Noël Périé,Francis Collombetet al.
ICCM17 - 17th International Conférence on Composite Materials, Edinburgh (UK), 2009, Edinburgh, United Kingdom
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	Porosités dans les stratifiés carbone/polymère : critère d’admissibilité et modélisation des propriétés mécaniques
Philippe Olivier,Philippe Marguerès,Benoit Mascaro,Francis Collombet
15èmes Journées Nationales sur les Composites, Jun 2007, Marseille, France. p.73-80
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	CFRP with voids: ultrasonic characterization of localized porosity, acceptance criteria and mechanical characteristics
Philippe A Olivier,Benoit Mascaro,Philippe Marguerès,Francis Collombet
16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, Jul 2007, Kyoto, Japan
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	Utilisation de champs de déplacements pour l'identification de propriétés élastiques en milieux hétérogènes
Laurent Crouzeix,Jean-Noël Périé,Bernard Douchin,Philippe Marguerès,Michel Fourniéet al.
8e Colloque national en calcul des structures, CSMA, May 2007, Giens, France
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	Flambage de structures composites tubulaires sous pression externe
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8e Colloque national en calcul des structures, CSMA, May 2007, Giens, France
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Laurent Crouzeix,Jean-Noël Périé,Bernard Douchin,Philippe Marguerès,Michel Fourniéet al.
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	Déformations à coeur et en surface sur éprouvette technologique en composite
Matthieu Mulle,Redouane Zitoune,Francis Collombet,Laurent Robert,Yves-Henri Grunevald
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	On the identification of mechanical properties using structural tests and optical methods
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	STUDY FOR MANUFACTURNG A CORNER FITTING OBTAINED BY RESIN FILM INFUSION PROCESS
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12th European Conference On Composite Materials, Aug 2006, Biarritz, France
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	ETUDE DE LA FABRICATION D'UN COIN DE MALLE PAR RFI
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	Instrumentations combinées (fibres optiques à réseaux de Bragg et corrélation d'images numériques) pour l'analyse multi-échelle du comportement de démonstrateurs technologiques
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